Wiasnosci wytrzymatosciowe niektérych gatunkow
brgzoéw i mosigdzéw — PN-91/H-87026

Naprezenia
R{“ dopuszczalne
Materiat Cecha Zastosowanie min K, Ky
[MPa] [MPa]
B10 silnie obcigzone czesci maszyn 270 90 55
B101 sinie obcigzone i 310 100 60
szybkoobrotowe czesci maszyn
Braz BK331 ;rzneii‘r’]inrg%fgi’” harazone na 350 120 70
gzenia i korozje
BAO3 silnie obcigzone czesci maszyn, 500 170 100
narazone na korozje i scieranie
BA1032 przy réwnoczesnym 0bC|azen|u 550 190 110
mechanicznym
czesci maszyn obcigzone
MM58 statycznie, narazone na korozje 350 120 70
| Scieranie
czesci maszyn silnie obcigzone
Mosigdz MAS8 statycznie, narazone na 480 160 100
Scieranie
czesci maszyn narazone na
MK80 Scieranie, pracujgce w temp. do 400 140 80

100°C, spawane
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